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Vyrovnavka

Polycol 440 se pouziva jako stérkova vyrovnavaci
hmota

Polycol® 440

Charakteristika vyrobku:

Polycol 440 je kolorovana epoxidova pryskyfice
modifikovana reaktivni slozkou tuzena aminickym
tvrdidlem, plnéna vhodnym plnivem.

Misici pomér:

Polycol 440 100 hmot. dild
Polycol 593 50 hmot. dild
Plnivo 250 hmot. dild

Vlastnosti nevytvrzené hmoty:

Hustota A+B+C 1,7 g/cm?®

TOC smés A+ B+ C 0,0 g/g
VOC smeés A+B+C 0,0 g/g
Susina smés A+B +C 100 % hm

Technologicky postup zpracovani:

Polycol 440 se pouziva jako vyrovnavaci hmota
zejména pfi finalnich upravach podlah v primyslovych
objektech, objektech sluZzeb a ob&anské vybavenosti
pfi budovani novych podlah a pfi vyspravkach podlah
starych nebo poSkozenych. Aby vytvrzena vyrovnavaci
hmota vykazovala optimalni uzitné vlastnosti, musi byt
mimo jiné aplikovana na vyzralé betonové podklady
predepsanych parametrd za normalnich podminek a
teploté po celou dobu pokladky 15-20 °C. Aplikace
provadéjte nejméné 3 °C nad rosnym bodem.

PoZadované parametry betonového  podkladu:
Pevnost v tlaku

Pojizdné min. 21,5 MPa
Pochlizné min. 14,7 MPa
Vlhkost podkladu max. 4 % hmot.
Pfidrznost min. 1,5 MPa

Betonovy podklad musi byt nosny, Cdcisty, suchy,
vyzraly nejméné 28 dni, musi byt izolovan proti vlivim
spodni vihkosti nebo podsklepeny. Povrch musi byt
zataZzen dfevénym nebo plsténym hladitkem, nesmi
byt kletovan, ani poprasovan cementem. Pfed vlastni
pokladkou musi byt povrch nejméné zameten, vhodné
je povrch vysat vykonnym primyslovym vysavacem
pro odstranéni prachu.

Je-li povrch podkladu poSkozeny, droli se, je vystouplé
cementové mléko apod. pfipadné je znecistény naftou,
oleji, asfaltem, separacnimi latkami apod., musi se
provadeét prebrouseni, otryskani piskem nebo ocelovymi
kulickami pfipadné jiny ovéreny, resp. vhodny zplsob
pfipravy podkladu.
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Vyhovuje-li podkladovy beton vSem poZadovanym
parametrim, provadi se minimaliné 24 hodin pred
vlastnim kladenim penetrace podkladu. Smyslem
penetrace je zejména zpevnit povrch betonu a
vybudovat pfechodovy milstek mezi podkladem a
uzitnou vrstvou. Vyrovnani asfaltovych ploch provadime
bez penetrace.

Penetrace se provadi pomoci dvouslozkového
epoxidového penetrentu Polycol 225 tuZzeného tvrdidlem
Polycol 525 v hmotnostnim pomé&ru 100:10. Nevhodné je
provadét penetraci akrylatovymi disperzemi.

Podle kvality a nasakavosti podkladu je spotfeba
penetracni kompozice 300 az 500 g/m2. Roztirani
penetrentu se nejcastéji provadi vhodnymi valecCky.
Provadi se do nenasakavosti podkladu, nepfipustna je
vSak tvorba souvislé lakové vrstvy na povrchu podkladu.




Kladeni vyrovnavaci stérky:

1. Priprava kompozice

Kompozice se pfipravi tak, Ze se nejprve smisi Polycol
440 stuzidlem Polycol 593 v pfedepsaném misicim
poméru 100:50 hmotnostnich dil{.

Pouziti jinych tuzidel je tfeba pfedem odzkousSet nebo
konzultovat s pracovniky obchodniho oddéleni
vyrobce.

Miseni obou slozek probiha cca 2 az 3 minuty pomoci
vhodného mechanického michadla. Tvrdidlo
pfidavame litim k michacimu vietenu, které misi
pomalymi otackami slozku A. Pfi michani dbame na
to, abychom do michané kompozice nezapracovavali
vzduch. Kompozici michame, nikoliv Slehame. Pro
miseni pouzivejte vhodna michaci vietena (nejlépe
dvé proti sobé& instalované vrtule) a nizkootackové
michaci zafizeni 300 az 400 otacek za minutu.

Za neustalého miseni pfidavame postupné dodané
plnivo. Pomér plniva je 250 hmotnostnich dild na 150

hmotnostnich ~ dili  natuzené smési. Nejnizsi
doporucena provadéci teplota je 15 °C.

Hmota se dodava nenormalizovanych barevnych
odstinech: Bily, svétle Sedy, okrovy, svétle okrovy,
¢ervenohnédy.

2. Vlastni pokladka

Natuzena epoxidova kompozice s pfidanym plnivem se
bezprostfedné po vyliti na podklad rozhrne zubovou
stérkou nebo stérkou s rovnym bfitem a distancemi po
stranach. Rovnomérné se roztdhne na vyrovnavanou
plochu a dobfe odvzdu$ni jehlovym odvzduSnovacim
valeCkem. Pripravujte jen takové mnozstvi kompozice,
které zpracujete pfi 18 °C do 30 minut.

Vyrovnavky se provadéji nejcastéji ve vrstvé od 2 mm do
6 mm, obvykla vrstva je do 3 mm. Bé&Zna aplikalni vrstva
vyrovnavky v tloustce 1 mm ma spotfebu 1,7 kg/m?
naplnéné kompozice. Ze soupravy 10+5+25 kg vytvofite
vrstvu 3 mm na cca 8 metrech Ctverecnich.

Vyrovnavaci hmota z Polycolu 440 je pfi 20 °C pochuzna
za 24 hodiny. PInému mechanickému a chemickému
zatizeni |ze takto pfipravené podlahy vystavit za 7 dni pfi
20 °C.

Aplikace ruznych operaci stérky:

Jestlize na vlastni aplikaci epoxidového povlaku mate
k dispozici kompozice riznych vyrobnich operaci
(rbznych vyrobnich datumu), nejprve je vzajemné
zhomogenizujte smisenim, aby doSlo k odstranéni
mozné barevné odchylky. Pohledovy, finalni povlak
aplikujte z jedné vyrobni operace, aby se vylougily
pfipadné odstinové rozdily. Dokupované zbozi jiného



vyrobniho data nemusi mit zcela shodny barevny
odstin. Pfed objednanim stérky na zakazku
zkontrolujte vyméru plochy a kalkulaci materialu.

Kontrola barevného odstinu:

Pfed zacatkem aplikace zkontrolujte, zda dodany
odstin odpovida va$i objednavce. Jestlize je barevna
odchylka viditelna az pfi pokladce, zpracuijte jen pravé
natuzené mnozstvi a nepokracujte v dal§i aplikaci.
Nespotfebovanou hmotu vratte vyrobci a na plochu
aplikujte nové dodanou kompozici s pozadovanym
odstinem.

Bezpecénost a hygiena pfri praci:

PFi praci nejist, nepit, nekoufit, dobfe vétrat pracovisté.
Nemanipulovat s otevienym ohném. Po praci umyt
ruce mydlem a vodou, pokozku oSetfit reparacnim
krémem. P¥i praci v interiérech nutno vétrat pracovistg,
aby nedoSlo k prekroCeni koncentrace Skodlivin v
pracovnim ovzdusi.

PouzZité tuZidlo Polycol 593 je hoflava kapalina IV.
tfidy. Jmenované tuzidlo je klasifikovano jako Ziravina,
je silné alkalické povahy a jeji vypary drazdi pokozZku a
sliznice dychacich cest. Pfi praci s Polycolem 440 a
pfislusnym tuZidlem musi byt zabranéno pfimému
styku téchto latek s pokozkou. Pracovnici musi byt
vybaveni osobnimi ochrannymi pomickami (pracovni
oblek a obuv, gumové rukavice, protichemické bryle
nebo obliCejovy §tit) a musi byt prokazatelné pouceni
0 bezpec€nosti a hygiené pfi praci s epoxidovymi
pryskyficemi.

Prvni pomoc:

PFi nadychani prerusit praci a prepravit postizeného na
Cisty vzduch. Pfi potfisnéni svliéknout znecistény odév,
omyt pokozku vodou a mydlem, oSetfit reparacnim
krémem. Okamzité zajistit Iékafskou pomoc.

Baleni, skladovani, preprava:

Polycol 440 se pini do plechovek o obsahu 5, 10 a 20
kg. Skladuje se v uzavienych obalech v krytych
suchych skladech pfi teplot¢ od 5 °C do 25 °C
oddélené od tvrdidel. Pryskyfice nesmi byt skladovana
v blizkosti tepelnych zdroji a nesmi byt vystavena
ucinkam sluneéniho zareni. Firma nerudi za material,

jehoz parametry byly zménény nevhodnou pfepravou
nebo skladovanim. Skladovaci prostora musi odpovidat
pro skladovani hoflavin ve smyslu CSN 65 0201. P¥i
dodrzeni téchto podminek je skladovaci doba 12 mésicl
ode dne vyskladnéni vyrobcem.

Polycol 440 a pfislusné tuzidlo Polycol 593 se
prepravuje krytymi dopravnimi prostfedky dle nasledujici
klasifikace prepravnich fadu:

Trida ADR 9
Tfida ADR: 8

Polycol 440 UN.No: 3082
Polycol 593 UN.No: 2735

Bezpecénostni charakteristika:

Slozka A: Varovani

EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. Mdze vyvolat
alergickou reakci

Obsahuje: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan;
Formaldehyd, oligomerni reakéni produkty s 1-chlor-2,3-
epoxypropanem a fenolem; (alkoxymethyl)oxiran (alkyl
C12-C14).

H315 Drazdi kazi. H317 Mlze vyvolat alergickou kozni
reakci. H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci. H411
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti. P501 Odstrarite
obsah/obal ve sbérné nebezpecného odpadu. P262
Zabrarite styku s oc¢ima, kdzi nebo odévem. P273
Zabrante uvolnéni do ZzZivotniho prostifedi. P280
Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/obli¢ejovy §tit

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym
mnoZstvim  vody/mydla.  P305+P351+P338 PRI
ZASAZEN|I OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte
vodou. Vyjméte kontakini Colky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. PokraCujte ve
vyplachovani

Slozka B: Nebezpeci
EUHO71 Zplsobuje poleptani dychacich cest

Obsahuje: benzylalkohol; 3- (aminomethyl) - 3,5,5-
trimethylcyklohexan-1-amin; m-fenylen bis(methylamin)

H302+H332 Zdravi S$kodlivy pfi poziti nebo pfi
vdechovani. H314 Zplsobuje tézké poleptani kize a
poSkozeni o€i. H317 Muze vyvolat alergickou kozni
reakci. H412 Skodlivy pro vodni organismy, s
dlouhodobymi uginky.



P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal
nebo S&titek vyrobku. P102 Uchovavejte mimo dosah
déti. P501 Odstrafite obsah/obal ve sbémé
nebezpeéného odpadu! P280 Pouzivejte ochranné
rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit
P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte
z pracovisté. P301 + P312 PRI POZITIi: Necitite-li se
dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO tel. 224919293 , 224915402/|ékare.
P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s
vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kuzi vodou/osprchuijte.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: Nékolik minut
opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Cocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokradujte ve vyplachovani. P308 + P313 PRI
expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte lékarskou
pomoc/oSetreni.

Likvidace odpadu:

Nevytvrzené zbytky (odpad kategorie N, kod odpadu
08 04 09) umistit do nepropustného obalu a
zneskodnit spalenim ve  vhodné spalovné
prdmyslového odpadu. Vytvrzené zbytky (odpad
kategorie O, kéd odpadu 08 04 10) umistit do
nepropustného obalu a zneSkodnit spalenim ve
vhodné spalovné pramyslového odpadu nebo
skladkovat na urCenych skladkach. Obaly (odpad
kategorie N, kéd odpadu 15 01 10). Po dukladném
vyprazdnéni se obal likviduje formou Zelezného Srotu.
Pfi jeho upravach se nesmi pouzivat postupy
s otevienym ohném (fezani plamenem). Nakladani
s odpady se fidi Smérnici Evropského parlamentu a
Rady (ES) &€. 98/2008/ES ze dne 19.listopadu 2008 o
odpadech a o zruSeni nékterych smérnic. Nakladani
s odpady se fidi zakonem 185/2001 Sb.

Poznamka:

Pfidanim tvrdidla mimo stanoveny misici pomér vede
k zhorSeni  mechanickych  parametrd  vysledné
kompozice. Tato zména mechanickych parametrd
probiha jak pfi podtuzeni, tak pfi pfetuzeni kompozice.
Udaje o vlastnostech vyrobku a jeho zpracovani byly
ziskany laboratornim méfenim a  aplikaénimi
zkouSkami. Prospekt vSak m0ze jen pravné
nezavazné poradit, zpracovani vyrobku je nutno
pfizplsobit konkrétnim podminkam. Navod
nezohledriuje v8echny okolnosti, a proto vyrobce
nemuGze rucit za pfipadné Skody vzniklé nespravnym
pochopenim a pouzitim. Informace jsou nepravidelné
aktualizovany ve svétle novych poznatkl, nabytych
zkuSenosti a legislativnich zmén.

Teplota:

Pfi aplikaci epoxidovych kompozic je nutné sledovat tfi
teploty. Prvni je teplota podlahy, kterd& ma dominantni
vliv na dobu vytvrzeni. Neméné dllezité jsou teplota
vzduchu v prostoru, kde je provadéna aplikace a teplota
materialu pro aplikaci. VSechny tfi teploty jsou z hlediska
kvalitni aplikace velmi dulezité. Pozor, teplota vzduchu a
teplota podlahy se mohou vyznamné IliSit! Teplota
podlahy ma diky tepelné kapacité hmoty podlahy ma
velikou setrvacnost. Tedy napfiklad v nové vytapéném
prostoru mlze byt vzduch jiz vyhfaty na aplikacni
teplotu, ale podlaha mize mit teplotu zcela
nedostate¢nou pro vlastni aplikaci. Epoxidovy material
by mél byt pfed pokladkou dostate¢né vytemperovany.
Pozadavek spravné temperace slozky A a slozky B
epoxidové kompozice vyplyva nejen z ddvodu exotermni
reakce, ale i z vlivu teploty na vznik vad pfi aplikacich.
Nedostateéna teplota podlahy, vzduchu, materialu,
zvySena vlhkost a prach mohou vést ke vzniku defektu.

K méfeni muazeme pouzivat jak kontaktni, tak
bezkontaktni teploméry. Na trhu je dostupna velka fada
pfistroju v ruzném rozsahu méfeni, pfesnosti méfeni a
cenové hladiné. Pozor! Prostorovy teplomér polozeny na
podlahu neméfi teplotu podlahy, ale teplotu vzduchu nad
podlahou.

Epoxidy oblibena teplota se pohybuje mezi 15 °C az 20
°C jak v prabéhu pokladky, tak i v prabéhu vytvrzovani.
Prostorové digitalni teploméry byvaji velmi ¢&asto



kombinovany s méfenim vihkosti nebo i rosného bodu.

na webovych strankach firmy.
Zloutnuti:

Obecnou  vlastnosti  vytvrzenych  epoxidovych
kompozic je jejich postupné Zloutnuti v pribéhu ¢asu.
Zloutnuti je zavislé jak na pouZitém tvrdidle, tak na
namahani teplotou a UV zafenim. Pro vy$e uvedenou
epoxidovou kompozici je dodavano tvrdidlo s pomalym
Zloutnutim. PUsobeni ultrafialového a infracerveného
zafeni ve venkovnim prostfedi nelze zabranit, a tedy
pfirozené Zloutnuti neni mozné omezit. Pfi aplikacich
v interiérech je dominantni podil ultrafialové slozky
odfiltrovan obvykle sklem oken. Rozdilné plsobeni na
podlahu je pak mozné pfi dlouhodobé otevieném
okné, pfipadné balkonovych dvefi, kdy je ¢ast podlahy
nechranéna a Cast je clonéna. Infracervené plsobeni
(okny, topnymi panely, podlahovym topenim atd.) Ize u
oken omezit clonénim nebo ochrannou folii, u
tepelnych zdroju nelze pusobeni omezit. V topné
sezoné budou epoxidy zloutnout timto vlivem vice nez
mimo ni. Vybérem vhodného barevného odstinu se
projev zloutnuti ¢astecné potlaci, ale nikdy mu nelze
zabranit. Nejvice patrny je posun na tzv. ,studenych®
barvach jako jsou napfiklad bila, Seda, modroSeda,
modra. Maly posun bude na tzv. ,teplych® barvach jako
jsou Zluta, okrova, hnéda, oranzova, Cd&ervena,
Zlutozelena, kde Zloutnuti nebude vubec viditelné.
Barevna zména bude patrna teprve pfi dil€ich
opravach nebo velkych rekonstrukcich stavajicich
ploch. Toto samoziejmé plati v pfipadé, Ze na
vyrovnavaci kompozici Polycol 440 neni aplikovana
zadna dalSi pochozi nebo pojizdna vrstva a
vyrovnavaci hmota je ponechana jako finalni povrch.

Jestlize na vlastni aplikaci epoxidového povlaku
mate kdispozici kompozice rlznych vyrobnich
operaci, nejprve je roztfidte tak, aby do prvniho
vyrovnani byly spotfebovany starSi a menSinové
operace nebo je vzdjemné zhomogenizujte smisenim.
Pohledovy, findlni povlak aplikujte z jedné vyrobni
operace. Jestlize toto neni mozné, na pohledové ploSe
aplikujte nejprve jednu operaci a pak teprve druhou
tak, Ze pFechod koresponduje se stavebnim
usporadanim plochy.

Pozarni charakteristika:

Zpusob haseni: pénovy nebo praskovy hasici pfistroj
Polycol 321 hoflava kapalina  IV. tfidy
Polycol 593 hoflava kapalina  IV. tfidy

Vliv vody na aplikovanou hmotu:

Pfi vlastni pokladce probiha reakce epoxidového
pojiva s tvrdidlem. Tato reakce pokracuje i v dobé, kdy
uz je povlak aplikovan. Pfi normalni teploté je druhy
den povlak pochlzny a plné mechanické parametry a
zesiténi pojivové kompozice dosahuje po sedmi
dnech. Pokud do nedostate¢né vytvrzené kompozice

vnikne voda, dochazi k emulgaci a kompozice vétdinou
nerovhomé&rné zbéla. Tato barevnd zména vede
k pohledovému  znehodnoceni  povlakové  vrstvy.
Z tohoto duvodu provadéjte exteriérové aplikace vzdy za
takového pocasi, kdy nehrozi, Ze do Cerstvé natazeného
povlaku naprsi nebo je napfiklad zmacen vodou
z okapového svodu. Stuperi zesiténi, kdy jiz k poSkozeni
nedochazi je individualni a zavisi na teploté, podkladu a
prostfedi. Za normalnich podminek je to 24 hodin. Pfi
interiérovych aplikacich je maceni podlahy opét zavislé
na teploté podkladu a prostoru a celkovému zesiténi
kompozice. Napfiklad voda z kapajicich radiator(,
armatur nebo rozvodl do jesté nezesiténé kompozice
znehodnocuje vzhled aplikovaného povlaku. Z vySe
uvedenych dlvodd doporu€ujeme plochy chemicky
(voda, saponaty, desinfekce atd.) namahat az po 7
dnech. Pokud bude produkt pFfed€asné vystaven
pusobeni stojaté vody, muze dojit ke zméné odstinu, a
to zejména u tmavych barev a za nizkych teplot. Jak jiz
bylo uvedeno, pfi nizkych teplotach je proces zesiténi
epoxidové kompozice vyznamné zpomalen, az zastaven
a voda nebo jiné chemické médium muize vyznamné
zménit vzhled nedostate¢né vytvrzené kompozice.

Upozornéni:

Vyrobek neni uréen pro povrchovou Upravu predmétl
uréenych k pfimému styku s potravinami, pitnou vodou a
k natéru détskych hracek a nabytku. Vyrobek je uréen
pro profesionalni zpracovani a mlze byt pouzit pouze
pro ucely stanovené v navodu k pouziti.

Udrzba:

Ve vstupech do objektl instalujte vhodné a ucinné
Cistici zony, které pravidelné C(istéte. Toto opatieni
zamezi vnaseni velké Casti necistot do objektu a snizi
nebezpe&i mechanického poskozeni podlah. Zidle a
kiesla s defektnimi, chybé&jicimi nebo nevhodnymi
kluzaky ¢i koleCky, zpUsobuji mechanické poskozeni
povrchu podlahy a tomuto procesu je nutné se vyhnout.
Doporu€ujeme i ostatni pohyblivy nabytek opatfit
vhodnymi kluzdky. Bézné denni €idténi a odstranovani
volné leziciho prachu a nedcistot provadéjte vysavanim a
stiranim vihkym mopem. Pfi strojovém mokrém cgisténi
pro odstranéni pfilnutych necistot pouzijte vhodny Ccisti¢
fedény vodou v pfedepsaném fedicim poméru. Odolné
skvrny a gumové ryhy od podpatkl, které nelze distit
béznymi metodami je mozné odstranit vhodnym
Cistidlem ve spojeni s mikrovlaknovym hadfikem nebo
jemnym padem. Na zavér Cisténé misto omyjte Cistou
vodou, pfipadné o3etfete prostfedky sniZujicimi moznost
zakotveni novych znedisténi. Skvrny odstrafujte, pokud
mozno okamzité. Nékteré typy pigmentd mohou po
urCité dob& migrovat do povrchu podlahy a jejich
odstranéni je po té obtizné nebo nemozné. Osetfovani
podlahy s epoxidovym povlakem provadéjte dcistou
vlaznou vodou nebo vodou s pfidavkem saponatu. Pfi
intenzivni ocCisté pouzivejte neutralni nebo alkalické
Cistici prostfedky. LeStici pasty a vosky pouzivejte dle
provozu.



Vyrobce, dodavatel:

POLYMER COLOR, s.r.0.,

Za Chabarovickym nadrazim 282
Krupka 417 42

tel. 475 500 435, fax 475 500 435
mobil: 777 105 190, 777 611 105

Platnost informacniho listu koné&i vydanim nového.
Aktualni informacni list Ize vytisknout z webové
stranky www.polymercolor.cz .

Aktualizace: bfezen 2020

Zpracoval: Ladislav Cibulka



